F
_J

mS

Pariner im
innovativen
Werkzeughau




Gehalt
Zusammensetzung
Dichte
Schmelztemperatur
Dehngrenze Rp 0,2
Zugfestigkeit Rm
Bruchdehnung A 5
E — Modul

Sprodverhalten in Anlehnung
an DIN EN 10045-1 und
DIN 50115

Harte

Lineare Warme-
ausdehnung
Warmeleitfahigkeit

Zertifiziert nach DIN 1SO 9001-2000

aften von Hartnickel

> 99,7 %

ca. 80 % Nickel, 20% Kobalt
8,8 g/cm3

1.460 °C

> 750 N/mm?2

1.200 — 1.800 N/mm?2

> 3,5 %

130 — 180 GPa

duktile, plastische Verformung,
kein Sprédbruch
450 - 500 Vickers HV 0,5

13 x 10 -6 /K
0,215 callcmxs x °C
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Zertifiziert nach DIN 1SO 9001-2000
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Zertifiziert nach DIN 1SO 9001-2000
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